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Antropico

Fisuras superficiales y
agrietamiento profundo en

revoque y muros internos.

En los muros internos se pueden observar fisuras
superficiales y pequefios desprendimientos, especialmente
en las esquinas, posiblemente generado por falta de
rugosidad en el mura antes de pafietar y por descuido de los
ocupantes. El agrietamiento que se ve en las imagenes de la
izquierda pudo ser resultado de de una incorrecta
intervencion para instalar una tuberia.




