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Resumen 

El reforzamiento estructural de Bloques de Tierra Compactada con fibras de polisombra 

reutilizada se realizó en un principio de manera deductiva donde se observó que los 

bloques no respondían de manera estructural, por lo cual fue necesario en este caso 

reforzarlo y estabilizarlo con fibras de polisombra reutilizada que cumplen con las 

características necesarias para hacer el refuerzo, así mismo el material tierra y los 

bloques con polisombra fueron sometidos a pruebas y ensayos de laboratorio para dar 

como resultado el mejoramiento de su resistencia a compresión donde su resultado fue 

de 41,87 kg f/cm2 , superando la norma NTC 4017 donde lo mínimo es de 20 kg f/cm2 . 
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Abstract 

The structural reinforcement of Earth Blocks Compacted fiber reused polisombra was 

performed initially deductively where it was observed that the blocks did not respond 

structurally, so it was necessary in this case reinforce and stabilize fiber polisombra 

reused to meet the necessary features to make the reinforcement, also the material earth 

and polisombra blocks were subjected to laboratory tests and trials to result in improved 

resistance to compression where the result was 41.87 kg f / cm2, exceeding the standard 

NTC 4017 where the minimum is 20 kg f/cm2. 
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Introducción 

 

     En la actualidad, el ladrillo se presenta como uno de los materiales más utilizados en la 

construcción como en cerramientos, fachadas y muros divisorios de viviendas.  La 

disposición de los ladrillos en el muro se conoce como mampostería existiendo gran 

variedad de ellos por la facilidad que tienen al momento de construir.  Los costos de 

construcción de mampuestos son altos con tendencia a incrementarse, lo que origina que 

cierta población no puede acceder a ellos.  Para los sectores de altos ingresos actualmente 

existe una sobre oferta de materiales mientras que para los sectores de menos recursos 

algunos de esos materiales son inaccesible; en estos últimos sectores la autoconstrucción 

sigue siendo la alternativa constructiva más factible, sin embargo, debe contar con el 

apoyo técnico y financiero adecuado, permitiendo fabricar y realizar sistemas 

constructivos con materiales como el BTC reforzado estructuralmente con poli sombra 

obtenida de los desechos plásticos de la construcción y que son principales contaminantes 

del ambiente, formaría parte de una estructura que serviría de mampuesto, para infinidad 

de usuarios, siendo un material económico, duradero, resistente, ligero y térmico.  Dicha 

implementación requiere un análisis previo de diferentes variables del material del 

mampuesto en el que competirá el nuevo material con los ya existentes, por lo cual todas 

las variables del material serán analizadas por medio de esta investigación, los resultados 

obtenidos servirán para establecer estrategias que se deberán desarrollar en la fábrica de 

los mampuestos con el reforzamiento por medio de la Poli sombra. 
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